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Panorámica del cultivo 
de Liatris ensayado 
con el acolchado 
tras la brotación. 
En primer tbrmino, 
disposición 
de la infraestructura 
de toma de datos 
climáticos. 
Polifril es el nombre 
comercial de 
este material plástico 
utilizado para el acolchado. 
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Q 
e ha ensayado la 
respuesta de un 
cultivo de Liatris en 
invernadero a la 
aplicación de un 

acolchado plástico cuyo 
material es de nueva 
formulación. Dado el 
carácter preliminar de este 
trabajo, no se han obtenido 
conclusiones definitivas, 
pero si se ha observado una 
influencia positiva del 
acolchado en este cultivo. 

S e  ha pretendido comprobar la res- 
puesta de un cultivo de  Liatris en in- 
vernadero a la aplicación de un acol- 
chado plástico cuyo material es de 
nueva formulación. 

Las particularidades que se ponde- 
raron fueron: comportamiento térmi- 
c o  del invernadero y acción modera- 
dora de las condiciones ambientales 
sobre todo a nivel radicular; ahorro 
de  los volúmenes hídricos; provocar 
una recesión de  los ataques de  Rhi- 
zoctonia solani; y también se  abordó 
el tema del control de  malas hierbas. 

Las características técnicas del ma- 
terial de  acolchado, conocido comer- 
cialmente como Polifibril son: 

- Materia prima: polipropileno. 



La sembradora automotriz neumática de 
precisión para trabajos en línea, está concebida 

para la siembra de toda clase de semillas 
calibradas, sean o no empildoradas, indiferente 
de su forma y tamaño; adecuada para todo tipo 
de semillas en huerta o cultivos de flor y planta 

ornamental. 

La máquina permite trabajar sobre llano, 
plancha o en surcos. 

Por su alta calidad de siembra, esta 
sembradora proporciona una economía de 

nte de aproximadamente un 23% con 
specto a los métodos tradicionales. 

en distancias da como resultado 
vegetación regular y uniforme, 

o un desarrollo cualitativo de la 
plantación. 
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ACOLCHADO 

s E 
n cuanto a la influencia 
del acolchado 
en la evolución térmica 
del suelo, se presenta 
un efecto refrescante 

Volúmenes 

respecto a un suelo desnudo, 
en el momento del día 
cuando más se elevan 
las temperaturas. 

- Peso: 150 gr/m2. 
- Duración: 5 años. 
- Color: negro. 
- Anchura: 2m. 
El sistema de riego, localizado, ha 

contado de una manguera portaemi- 
sores, por bancada de cultivo, de po- 
lietileno de 10112 mm de diámetro 
dotada de goteadores interlineas, 3 
unidades por metro lineal, y de 2-4 
I/h de caudal. En el sector correspon- 
diente al acolchado, la parrilla de 
riego ha quedado bajo éste. 

La aportación de nutrientes se ha 
llevado a cabo por fertirrigación, uti- 
lizándose un compuesto soluble. 
La plantación, realizada el 22 de 

abril de 1993, se hizo siguiendo el 
criterio practicado usualmente en la 
finca experimental, es decir sobre 
mesetas, con la superficie de planta- 
ción elevada unos 0,35 m con res- 
pecto al nivel del suelo y con una 
anchura de unos 0,30-0,35 m; la se- 
paración entre centros de mesetas 
fue 1 ,O m. La densidad de plantación 

Cuadro 1 : utilizada fue de 20 bulbosfmL, dispo- 
de agua aportados al cultivo (Ilmes) niéndolos en la meseta en dos lineas 

pareadas separadas 0,15 m, guardan- 
do una distancia entre bulbos de 
unos 0 '  10 m; la pofundidad de plan- 
tación fue la suficiente para distar 
0,01 m entre el nivel del suelo y las 
yemas apicales del bulbo. 

En el tratamiento de acolchado se 
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Levantando 
el Polifibril, 

los brotes 
queno pueden 

salir por 
la perforación 

se etiolan F 
y deforman. 

I 

especto 
a la respuesta 
agronómica 
del cultivo, 
no hay diferencias 

en cuanto a rendimientos, 
pero sí las hay en cuanto a 
la calidad de la producción 
en favor del acolchado. 

extendió previamente a la planta- 
ción, el  film plástico, y de  acuerdo 
con el marco de  plantación elegido, 
y con la ayuda de un sencillo quema- 
dor de  gas butano, al cual se  le pue- 
den aplicar bocachas metálicas de 
diámetros a elegir, se procedió a per- 
forar la lámina plástica con agujeros 
de 5 cm de diámetro. 

El seguimiento climático se ha pro- 
ducido en invernadero y al aire libre; 
en ambos, a nivel radicular y a m -  
biental. La toma de  datos se ha he- 
cho por medio de  sondas térmicas o 
termopares, incorporadas en un siste- 
ma automático de  almacenamiento 
de  datos que  permite un posterior 
procesamiento inforrnático de los 
mismos. 

La  reducción a la mitad de los 
aportes hídricos en el acolchado con 
respecto al testigo (Cuadro 1) no han 
impedido el desarrollo del cultivo. 
obteniéndose resultados de interés 
comercial, sobre todo a nivel de  la 
calidad de  la producción. 

Dado el carácter preliminar del tra- 
bajo, no cabe la opción de elevar 
conclusiones definitivas, pero de  los 
resultados obtenidos se pueden en- 
trever que en cuanto a la influencia 
del acolchado en la evolución térmi- 
ca en el suelo se presenta un hecho 
interesante en invernadero y e s  su 
efecto refrescante con respecto a un 

suelo desnudo, en el momento del 
día cuando más se elevan las tempe- 
raturas, circunstancia que se  ha pro- 
ducido también parcialmente con 
respecto al aire libre. 

Respecto a la respuesta agronómica 
del cultivo, no hay diferencias en 
cuanto a rendimientos, pero sí las 
hay en cuanto a la calidad de  la pro- 
ducción en favor del  acolchado. 

En cuanto al gasto hídrico hay una 
firme evidencia de  ahorro del 50% 
de 10s volúmenes utilizados en e l  
acolchado con respecto al testigo 
(Cuadro 1). 

En el aspecto concerniente a las 
malas hierbas hay una respuesta po- 
sitiva para el acolchado tanto al dis- 
minuir el número de  escardas, con el 
consiguiente ahorro de  mano de  
obra,  como al debilitar las especies 
que han sobrevivido bajo el film, 
disminuyendo la competencia con el  
cultivo ensayado. 

S e  ha comprobado el buen estado 
en que se encuentra la lámina de  
acolchado tras la realización del cul- 
tivo y la comodidad ofrecida al reti- 
rarla del invernadero. 

Adaptación 1; resumen del trabajo: 
Ediciones de Horticultura, S.L.  
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